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Zusammensetzung

Co [Gewichts- %] : 6,0
WC (Incl. Doping) [Gewichts- %] : 94,0

Physikalische Daten

Dichte [g/cm³] : 14,85 ±0,15
Härte HV 30 : 1900 ±50
Biegebruchfestigkeit [N/mm²] : 4000
Magnetische Sättigung 4πσ [µTm³/kg] : 9,3 ±1,0
Koerzitivfeldstärke HC [kA/m] : 28,0 ±2,5

KIC (Palmqvist) [MNm-3/2] : 9,3

Metallographische Daten

Porosität A (<10µm) : ≤02
B (>10µm) : -
C : -

Gefüge
Wolframcarbid α : Ø  0,6 µm
Bindephase β : gleichmäßig verteilt
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